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Die Venusgrotte im Schlosspark Linderhof

Schadensformen 
Hauptschadensursache: 
Putz-Absprengungen und Risse über korrodiertem 
Eisen in mehreren Schadensintensitäten, vom 
Putzverlust bis zu flächigen Verlusten durch Absturz.

Konservieren: Entwicklung einer sekundären Stütz- und Haltekonstruktion

Zum Schutz vor herabfallenden Stücken der 
Drahtputzschale wird an die Unterseite der Dekoration 
ein anschmiegsames Sechseckgeflecht aus Edelstahl 
angebracht und mit einem neuen Tragegerüst hinter 
der Grottendekoration verbunden.

Restaurieren: Ertüchtigung schadhafter Bereiche 
der Drahtputzschale mit Korrosionsbehandlung und 
Fehlstellenreparatur mit Romanzement

Rekonstruktion der zerstörten Bereiche der Drahtputzschale

Zur Vorbereitung der Rekonstruktionsarbeiten 
wurde ein Referenzmuster erstellt , und die 
historischen Bautechniken mit Hilfe einer 
Zulassung im Einzelfall bautechnisch genehmigt. 

Im anschließenden Bieterwettbewerb mussten die 
Bewerber ihre Eignung und Befähigung nachweisen. 
Das Verfahren steht kurz vor der Vergabe. 

Alle Restaurierungen und Rekonstruktionen mit 
Romanzement.
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Schlossbesitz 
Linderhof 
„Venusgrotte“ 
 
Restauratorische 
VZ-Kartierung 
exemplarisch 
Bereich 040  

2009 

 
 
Eisen freiliegend 
 
Teilverlust Putz 

 
Vollverlust Putz 

 
Risse 
 
sog. Vorhang 
(frei hängend) 
 
Fotostellen 
(mit Foto-Ident.-Nr.) 
 
Putzträger=Bruchstein- 
mauerwerk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Plattform 
Untersuchungsgerüst 

Schloss Linderhof
„Venusgrotte“

Zusammenfassung

Barthel & Maus
Türkenstraße 38       80799 München
Grauelstraße 14            55129 Mainz
e-mail:        info@barthelundmaus.de

März 09

Blatt A.9

ENTWURF

Bestandsaufnahme: Rabitzschale - Aufbau

Hauptträger

Flacheisen

Rundstäbe

Drahtgeflecht 
(mit Rupfen u.Ä.)

Romanzement

Ca. 8/3 Ca. 12/3

Ca. ø5

Detailaufnahme eines, vermutlich wegen einer Planänderung, nicht mit Zement 
versehenen Bereiches: die Reste der Rupfenbespannung sind noch gut erkennbar

Schnitt durch die zusammengesetzte Rabitzschale

Bestandsaufnahme 
Rabitzschale

Schloss Linderhof
„Venusgrotte“

Zusammenfassung

Barthel & Maus
Türkenstraße 38       80799 München
Grauelstraße 14            55129 Mainz
e-mail:        info@barthelundmaus.de

März 09

Blatt A.31

ENTWURF

Instandsetzung: Rabitzschale - Schadensklasse II mit Netzen

Subsidiäre Tragkonstruktion mit 
Verbindungsmittel

Netz

Zwischenbefestigung 
(statisch nicht wirksam)

A-1. Netze bei abgehängter Rabitzschale
1 Schadhafte Hauptträger durch Subsidiärkonstruktion aufdoppeln

2 Sicherung der Putzschale durch außen- und innenseitig aufgebrachtes stabiles 
Kunststoffnetz (Herstellung eines Sandwichelementes)

Netz

A-2. Netze bei abgehängter Rabitzschale
3 Bei schadhafter Flächenfüllung zusätzlich Aufbringen stabiler 

Nebenträger von Haupt- zu Hauptträger in engem Raster und Abhängen der 
Rabitzschale

Nebenträger mit Verbindungsmittel 
für Schale

Instandsetzung 
Rabitzschale


